PAMEL

LAMINA PINTRO e e

Lamina de acero acanalada con perfil trapezoidal esta disefada para ser utiliza-
da como cubierta defijacidon expuesta. Disponible en Zintro, ZintroAlum y Pintro.

|deal para muros, cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas y
construcciones en general. Nuestra ldmina de acero R-101 tiene excelente
relacion entre economia, capacidad estructural y capacidad de desagUe.

Sustratos y Recubrimientos

PRODUCTOS GRADO Colores
Blanco Estandar

Zintro Acero estructural SS33 Fy=33ks minimo Blanco Ultra, Arena Estandar
Zintro Alum Acero estructural SS33 Fy=33ks minimo Azul Rey
Pintro Acero estructural SS33 Fy=33ks minimo Azul Militar Estandar

Silver Poly

Gris Humo

Rojo Janitzio.

ANCHO EFECTIVO 720 MM

Calibre Espesor nominal acero base

a kg/ml kg/m?
20" 0.03559 (0.9119) 9.07 9.00
22 0.0299 (0.7595) 7.61 7.52
24 0.0209 (0.5309) 5.42 5.37
26 0.0179 (0.4547) 4.69 4.64
28 0.0149 (0.3785) 3.96 3.92
30* 0.0120 (0.3048) 3.25 3.22

Caracteristicas del producto
- Traslape transversal minimo: 200 mm (7.9”)
- Pendiente minima: 10% longitud maxima de vertiente: 20.0 m

Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revision individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional

- Disponible en calibres: 20%, 22, 24, 26 y 30*

- Disponibles para el Mercado Construccién con una longitud minima de 2,440 mm (8”) y
maxima de 12,000 mm (39°4.4”)

*Sélo se fabrica bajo consulta técnica.
**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.

. Ancho efectivo 100.8 cm (39.7")
Poder cubriente

100.8 cm (39.7”) ‘ 71
N\ 7\ 7\ 7\ 7\ 7\ 7\ Ve 25 mm

T
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LAMINA EﬁLE,L

GALVANIZADA

Y ACANALADOS MONTERREY

Lamina recubierta por el proceso de inmersion en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc,
apta para aplicaciones en el segmento Construccion. Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro

El acero que se utiliza para la construccion de estructuras metalicas y obras publicas, se obtiene a través
de la laminacion de acero en una serie de per les normalizados.

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura
gue permita la de- formacioén del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en
una cadena de cilindros a presion llamado tren de laminacidn. Estos cilindros van formando el per |
deseado hasta conseguir las medidas que se requieran.

PRODUCTOS CALIBRE PESO

Acabados y Calibres

Zintro 20 AL 28 5.5 A 12 TONELADAS
Zintro Alum 20 AL 28
Pintro 18 AL 22

LAMINA NEGRA

Este tipo de ldmina se suministra en rollo u hojas sin recocer o
templada, en acabado mate o brillante, el rollo varia desde 5.5
toneladas hasta 12 toneladas. La calidad puede ser comercial,
troquelado profundo, troquelado extra profundo y troquelado
extra profundo estabilizado con aluminio.

CINTA DE ACERO

Lamina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la
fabricacion de ldminas con per les acanalados.

Disponible en gal- vanizado, zintroalum y pintro. Lamina recubier-
ta por el proceso de inmersion en caliente, a la cual se le aplica
un recubrimiento de zinc, se utiliza para la fabricacion de [dmina
KR-18. Cintas de acero de 2 pies (0.61m), Galvanizado, Zintro
Alum y Pintro.
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LAMINA EﬁLE,L

GALVANIZADA

Y ACANALADOS MONTERREY

PLACA DE ACERO EN HOJA'Y ROLLO

Peso por hoja en kilogramos

Espesar Fies TKE I KW 46 4 X110 5 XZ0
il mim rmietrog 914 X 2.44 S14 X 3.05 1.22 X 2.44 1.22 X 3.05 1.52 X 610
N | ol | | [
3Né 4.8 1768 A4 105 112 140 350
1/4 a4 50.24 112 140 149 187 467
54 i 562 138 173 184 230 =T
A8 95 74.58 184 208 22 277 693
114 A ar.23 1594 243 259 324 810
172 127 o970 222 278 294 270 T26
5/8 159 124,80 278 348 371 dbd 1160
3/4 121 142,20 334 418 444 557 1393
78 2.2 174.30 389 488 518 &48 1619
12 254 192,40 445 256 593 741 1852
11/8 28.6 22410 500 b24 &66 833 2082
11/4 318 249.60 557 496 742 Q28 2319
1172 381 29910 &7 B34 BED 1111 277%
134 44.5 348.90 778 972 1037 1297 3242
2 508 398.80 889 1711 1186 1482 3705

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO

Peso por hojz en kilogramos

Espesor Fies & X200 & x40 B X2 B X 40
oul M metros 1.83 X 46.10 1.83%12.2 244 X 61 244 X12.20
ané 48 a7 &8 420 B840 540 1120

1/4 &4 50.24 560 1120 747 1494
516 7y &2 &1 1383 92 1843
3/8 9.5 74.58 831 1643 1109 2217
M T 8723 Q12 1945 1297 2593
112 127 o270 1111 2223 1482 2964
5/8 159 12480 1392 2783 1855 37
34 19.1 14920 1672 3343 2229 4458
7/8 227 174.30 1943 3884 2590 5181
1 254 199.40 2223 4444 2964 5928
11/8 2B.6 224.10 2498 4994 333 66561
11/4 e 249,80 2783 55566 3 74
1142 38.1 29910 3334 64T 4444 Bay1
13/4 445 348.90 3890 7780 5187 10373
2 50.8 398.80 4446 8891 5928 11855

Disponibilidad de placas de acero en diferentes grados:

ASTM A-36, ASTM A-283-C, ASTM A-572- 50, ASTM A-572-60, ASTM
A-572-65, ASTM A-709-50, ASTM A-285-C, ASTM A-516-70, SAE 1045,
ABS GR. A (Construccion naval).

En tamanos de 3'x8" hasta 8 X 40" de rollo hasta 708” de largo.

*Los pesos son tedricos por lo que puede haber variacion
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LAMINA PAEL

GALVANIZADA Y ACANALADOS MONTERREY

ACANALADOS

TR-72 Ternium TR-72

22%, 24, 26, 28, 30,32 Z,ZA, P ‘ ‘

TR-101 Ternium TR-101

Poder cubriente (cm) | Ancho efectivo 100.8 cm (39.7") ‘

20%, 22,24, 26, 28,30* 100.8 ZIA P __25mm
TRN-100/35 Ternium TRN-100/35
. Ancho efectivo 100 cm (39.4")
22%,24,26 100.0 Z,ZA,P Lanan N N\ VaaN I35mm14
TO-100 Ternium TO-100
) Ancho efectivo 103.2 cm (en muros) )
—19mm
22%,24, 26,28 103.2 muros Z,ZA, P T
ho efectivo 103. i
T ! Ancho efectivo 103.2 cm (en cubiertas) 1
.
0-725 ernium TO-725
|
26%, 28, 30* 5 Z,ZA, P D o e e e e N N ; 19 mm
Ternium TO-30 ( Full Hard )
Ancho efectivo 77.8
28%,32 Z,ZA, ZC NN NN NN 15 mm
l
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LAMINA EﬁLE/L

ZINTRO ALUM

Y ACANALADOS MONTERREY

Lamina recubierta por el proceso de inmersion en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc,
apta para aplicaciones en el segmento Construccion. Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro

El acero que se utiliza para la construccion de estructuras metalicas y obras publicas, se obtiene a través
de la laminacion de acero en una serie de per les normalizados.

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura
gue permita la de- formacioén del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en
una cadena de cilindros a presion llamado tren de laminacidn. Estos cilindros van formando el per |
deseado hasta conseguir las medidas que se requieran.

PRODUCTOS CALIBRE PESO

Acabados y Calibres

Zintro 20 AL 28 5.5 A 12 TONELADAS
Zintro Alum 20 AL 28
Pintro 18 AL 22

LAMINA NEGRA

Este tipo de [dmina se suministra en rollo u hojas sin recocer o
templada, en acabado mate o brillante, el rollo varia desde 5.5
toneladas hasta 12 toneladas. La calidad puede ser comercial,
troquelado profundo, troquelado extra profundo y troquelado
extra profundo estabilizado con aluminio.

CINTA DE ACERO

Lamina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la
fabricacion de ldminas con per les acanalados.

Disponible en gal- vanizado, zintroalum y pintro. Lamina recubier-
ta por el proceso de inmersiéon en caliente, a la cual se le aplica
un recubrimiento de zinc, se utiliza para la fabricacion de [dmina
KR-18. Cintas de acero de 2 pies (0.61m), Galvanizado, Zintro
Alum y Pintro.
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PA"MEL

Y ACANALADOS MONTERREY

LAMINA

ZINTRO ALUM

PLACA DE ACERO EN HOJA'Y ROLLO

Peso por hoja en kilogramos

Espesar Fies TKE I KW 46 4 X110 5 XZ0
il mim rmietrog 914 X 2.44 S14 X 3.05 1.22 X 2.44 1.22 X 3.05 1.52 X 610
N | ol | | [
3Né 4.8 1768 A4 105 112 140 350
1/4 a4 50.24 112 140 149 187 467
54 i 562 138 173 184 230 =T
A8 95 74.58 184 208 22 277 693
114 A ar.23 1594 243 259 324 810
172 127 o970 222 278 294 270 T26
5/8 159 124,80 278 348 371 dbd 1160
3/4 121 142,20 334 418 444 557 1393
78 2.2 174.30 389 488 518 &48 1619
12 254 192,40 445 256 593 741 1852
11/8 28.6 22410 500 b24 &66 833 2082
11/4 318 249.60 557 496 742 Q28 2319
1172 381 29910 &7 B34 BED 1111 277%
134 44.5 348.90 778 972 1037 1297 3242
2 508 398.80 889 1711 1186 1482 3705

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO

Peso por hojz en kilogramos

Espesor Fies & X200 & x40 B X2 B X 40
oul M metros 1.83 X 46.10 1.83%12.2 244 X 61 244 X12.20
ané 48 a7 &8 420 B840 540 1120

1/4 &4 50.24 560 1120 747 1494
516 7y &2 &1 1383 92 1843
3/8 9.5 74.58 831 1643 1109 2217
M T 8723 Q12 1945 1297 2593
112 127 o270 1111 2223 1482 2964
5/8 159 12480 1392 2783 1855 37
34 19.1 14920 1672 3343 2229 4458
7/8 227 174.30 1943 3884 2590 5181
1 254 199.40 2223 4444 2964 5928
11/8 2B.6 224.10 2498 4994 333 66561
11/4 e 249,80 2783 55566 3 74
1142 38.1 29910 3334 64T 4444 Bay1
13/4 445 348.90 3890 7780 5187 10373
2 50.8 398.80 4446 8891 5928 11855

Disponibilidad de placas de acero en diferentes grados:

ASTM A-36, ASTM A-283-C, ASTM A-572- 50, ASTM A-572-60, ASTM
A-572-65, ASTM A-709-50, ASTM A-285-C, ASTM A-516-70, SAE 1045,
ABS GR. A (Construccion naval).

En tamanos de 3'x8" hasta 8 X 40" de rollo hasta 708” de largo.

*Los pesos son tedricos por lo que puede haber variacion
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LAMINA PAEL

ZINTROALUM Y ACANALADOS MONTERREY

ACANALADOS

TR-72 Ternium TR-72

22%, 24, 26, 28, 30,32 Z,ZA, P ‘ ‘

TR-101 Ternium TR-101

Poder cubriente (cm) | Ancho efectivo 100.8 cm (39.7") ‘

20%, 22,24, 26, 28,30* 100.8 ZIA P __25mm
TRN-100/35 Ternium TRN-100/35
. Ancho efectivo 100 cm (39.4")
22%,24,26 100.0 Z,ZA,P Lanan N N\ VaaN I35mm14
TO-100 Ternium TO-100
) Ancho efectivo 103.2 cm (en muros) )
—19mm
22%,24, 26,28 103.2 muros Z,ZA, P T
ho efectivo 103. i
T ! Ancho efectivo 103.2 cm (en cubiertas) 1
.
0-725 ernium TO-725
|
26%, 28, 30* 5 Z,ZA, P D o e e e e N N ; 19 mm
Ternium TO-30 ( Full Hard )
Ancho efectivo 77.8
28%,32 Z,ZA, ZC NN NN NN 15 mm
l

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V.




